СВОДКА ОТЗЫВОВ

к проекту межгосударственного стандарта

«Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия»

(Пересмотр ГОСТ 25697–83)
	Структурный 

элемент стандарта


	Наименование организации              

или иного лица 

(номер письма, дата)
	Замечание,
предложение


	Заключение
разработчика 


	В целом по стандарту
	Госстандарт Республики 

Беларусь (г. Минск)

получено 02.04.2018 г. по 

E-mail:
t.marchankava@belgiss.by
	Воздерживаемся от принятия. В республике Беларусь действует государственный стандарт СПБ 1237-2000.
Вместе с тем имеются следующие замечания по проекту межгосударственного   стандарта, которые целесообразно учесть.  


	Принято к сведению.


	Раздел 6
	
	Дополнить категорией поверхности «А-5 верхних лицевых, для плит без отделки, если в проектной документации на конкретный объект предусмотрено остекление балконов и лоджий».
Дополнить указанием по допускам либо не допускам усадочных/технологических трещин в плитах балконов и лоджий.
	Принято частично.
Принято, в п. 6.9 включена категория поверхности А5 и добавлено предложение о применении поверхности категории А5.
Отклонено, в п. 8.9 установлено определение ширины раскрытия технологических трещин по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1.


	Раздел 2
	Госстандарт Республики Казахстан
	Заменить ГОСТ 5781–82 и ГОСТ 10884–94 и ГОСТ 34028–2016
	Принято
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