Сводка отзывов к проекту
СТ РК EN 12390-8 «Испытания затвердевшего бетона. Часть 8. Глубина проникновения воды под давлением»
Исх. №02-09/7423 от 24.05.2022
        02-09/7470 от 25.05.2022г.
	№ п/п
	Номер раздела и пункта проекта стандарта
	Замечания или предложения по проекту стандарта
	Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений

	1
	2
	3
	4

	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 


	1. Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исх. № 19-04-08-2140/988 от 07.06.2022 

	1
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	2. Комитет индустриального развития  Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
Исх. №  25-19/04-2437 от 07.06.2022

	2


	По тексту
	Настоящий документ -  Настоящий стандарт
	Принято

	3
	Раздел 4
	Вода подается на поверхность затвердевшего бетона под давлением. Затем образец раскалывается и измеряется глубина проникновения воды. - На поверхность бетона воздействуют водой под давлением. Затем производят распиливание образца и измерение глубины проникновения воды. 
	Принято

	4
	7.1
	и вулканизировать образец под водой в соответствии с процедурами, указанными в EN 12390-2  -   затем образец выдерживают в воде в соответствии с методами согласно EN 12390-2
	Принято

	5
	7.2
	Испытание должно быть начато, когда образцу уже не менее 28 дней - Испытания проводят в возрасте образца не менее 28 суток
	Принято

	6
	7.2
	Если наблюдается утечка, рассмотреть достоверность результата и зарегистрировать этот факт  -  При наличии просачивания фиксируют и регистрируют полученный результат
	Принято 

	7
	7.3
	Раскалывании -  Распиленный
	Принято

	8
	Раздел 8
	максимальная глубина проникновения, выраженная в мм, является результатом испытания - Результатом испытаний является значение максимальной глубины проникновения воды в миллиметрах
	Принято

	2.1. Комитет индустриального развития  Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исх. № 25-19/04-2844 от 07.07.2022

	9
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	3. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

Исх. № 24-02-24/5283 от 17.06.2022

	10
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН»
Исх. № № 07661/17 от 20.06.2022

	11
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ

	5.    ТК 77 Акционерное Общество «Казахский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительства И Архитектуры» АО «КазНИИСА» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Исх. № 09 от 06.06.2022

	12
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	6. ТК 78 по стандартизации  «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД»)

Исх. №26 от 30.05.2022

	13
	в титуле
	 - наименование стандарта привести в соответствие
	Принято

	15
	в предисловии
	- приведено «международному»
	

	16
	область применения
	- «этот документ» - следует применить настоящий стандарт
	Принято

	16
	раздел 2
	- нормативные ссылки привести соответствие
	Принято

	17
	раздел 3
	- уточнить целесообразность приведения раздела
	Принято 

	18
	п. 7.2
	- уточнить перевод
	Принято 

	19
	
	- приложение ДА справочное, может В.А информационное, в заголовке европейского стандарта
	Принято

	20
	
	- текст переработать
	Принято 

	6.1.  ТК 78 по стандартизации  «Строительные материалы и изделия» (на базе ТОО «ИННОБИЛД»)

Исх. № ТК 38 от 27.06.2022

	21
	область применения
	«вулканизированной» водой – уточнить перевод
	Принято

	22
	раздел 4
	«распиливание», точнее раскалывание
	Принято

	23
	п.7.1
	редактировать, иначе смысл не понятен (шероховатой)
	Принято

	24
	п. 7.2
	«затирке» – непонятно
	Принято

	25
	
	28 суток – размерность
	Принято  

	26
	п. 7.3
	редактировать полностью в соответствии с переводом
	Принято. Перевод соответствует первоисточнику 

	27
	
	рисунок перерисовать
	Принято Соответствует первоисточнику

	7. ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» KazGor проектная акедемия 

Исх. № 04ТК от 01.06.2022

	28
	
	– по оформлению и изложению проект не соответствует требованиям стандарта СТ РК 1.5-2019
	Принято 

	29
	в наименовании проекта стандарта
	– состоящего из нескольких предложений, тире между предложениями не ставится, ставится точка. А после конкретной части ставится точка вместо двоеточия
	Принято

	30
	по тексту стандарта
	- слово «документ» заменить на слово «стандарт»
	Принято

	31
	по всему тексту стандарта
	– словосочетание «Настоящий Европейский стандарт» заменить на словосочетание «Настоящий стандарт»
	Принято

	32
	первый абзац раздела 2 «Нормативные ссылки»
	– оформлен не по СТ РК 1.5-2019
	Принято

	33
	
	– рисунки расположены не по центру, после рисунка словосочетание «Условные обозначения» заменить на слово «где». При этом шрифт перечисление обозначений должен быть 10, то есть на два порядка ниже шрифта изложения текста
	Принято

	34
	
	– все заголовки разделов и подразделов должны быть разделены между собой одним интервалом курсора. Текст от заголовка должен разделяться одни интервалом курсора
	Принято

	35
	примечания  1 и 2
	– оформлены не по  СТ РК 1.5-2019
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	36
	
	– формулы расположены не по центру, а под формулами пояснение данных изложены не в том шрифте (шрифт должен быть в данном случае на два порядка ниже шрифта изложения текста)
	Не соответствует проекту стандарта

	37
	
	– по основному тексту шрифт 12 перемешивается со шрифтом 14, необходимо привести в соответствие
	По основному тексту шрифт 12

	38
	
	– таблица 1 расположена не по центру. Ширина таблицы должна быть установлена                16,5 см. Примечания в таблице необходимо оформить по требованиям СТ РК 1.5-2019.  При этом расстояние от границы таблицы до примечания должно быть 1 см. (отступ). Над  примечанием должна быть проведена линия от границы таблицы, равной 1 см
	Не соответствует проекту стандарта

	39
	
	– наименования рисунков, таблиц должны быть расположены, как указано в СТ РК 1.5-2019
	Принято Соответствует с СТ РК 1.5

	40
	
	– сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным и межгосударственным стандартам, указанные в Приложение ДА, не приведены  в разделе Предисловие
	Принято

	41
	
	– проверить действие на территории Республики Казахстан международных стандартов  в качестве национальных стандартов, указанных в разделе Библиография
	Не соответствует проекту стандарта

	42
	
	– проект стандарта необходимо согласовать с производителями бетонов и аккредитованными специализированными лабораториями
	Принято

	7.1 ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» KazGor проектная акедемия

Повторно письмо отправлено № 02-09/8898 ОТ 16.06.2022 ответа нету

	
	
	
	

	ОРГАНИЗАЦИИ

	
	
	8. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Исх. № ВПР-СИО/856 от 01.06.2022
	

	43
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	9. Акционерное Общество «Имсталькон»

Исх. № 05-02/09 от 09.06.2022

	44
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	10. Евразийская промышленная Ассоциация

Исх. № 20-0767 от 31.05.2022

	45
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	11. АО  «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» Комитет автомобильных дорог Республика Казахстан Министерства индустрии и инфраструктурного развития (АО «КАЗДОРНИИ»)

Исх. № 246/06-01 от 30.05.2022 

	46
	По проекту в целом
	  Замечаний и предложений не имеет
	

	12. ТОО «Центр сертификации и экспертизы «ТЕСТ»

Исх. № 61 от 07.06.2022

	47
	По проекту в целом
	  Замечаний и предложений не имеет
	

	13. ТОО «АЗСМ Фотон»

Исх. № 166 от 27.05.2022

	48
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	14. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem»

Исх. № И-22-0045 от 03.06.2022

	49
	По тексту
	Настоящий документ -  Настоящий стандарт

	Принято

	50
	Раздел 4
	Вода подается на поверхность затвердевшего бетона под давлением. Затем образец раскалывается и измеряется глубина проникновения воды.

На поверхность бетона воздействуют водой под давлением. Затем производят распиливание образца и измерение глубины проникновения воды.

	Принято

	51
	7.1
	и вулканизировать образец под водой в соответствии с процедурами, указанными в EN 12390-2
затем образец выдерживают в воде в соответствии с методами согласно EN 12390-2
	Принято

	52
	7.2
	Испытание должно быть начато, когда образцу уже не менее 28 дней

Испытания проводят в возрасте образца не менее 28 сут.
	Принято 

	53
	7.2
	Если наблюдается утечка, рассмотреть достоверность результата и зарегистрировать  этот факт

При наличии просачивания фиксируют и регистрируют полученный результат
	Принято

	54
	7.3
	Раскалывании - Распиленный
	Принято

	55
	Раздел 8
	максимальная глубина проникновения, выраженная в мм, является результатом испытания
Результатом испытаний является значение максимальной глубины проникновения воды в миллиметрах

	Принято

	14.1. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem»

Исх. № И-22-0053 от 01.07.2022

	56
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	15. ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК»

Исх. № А-140 от 31.05.2022

	57
	в титуле
	- наименование стандарта привести в соответствие
	Принято

	58
	в предисловии
	- приведено «международному»
	Принято 

	59
	область применения
	- «этот документ» - следует применить настоящий стандарт
	Принято

	60
	раздел 2
	- нормативные ссылки привести соответствие
	Принято

	61
	раздел 3
	- уточнить целесообразность приведения раздела
	Принято

	62
	п. 7.2
	- уточнить перевод
	Принято

	63
	
	- приложение ДА справочное, может В.А информационное, в заголовке европейского стандарта
	Принято

	64
	
	- текст переработать
	Принято


Информация о согласовании проекта стандарта: 
Общее количество отзывов: 15
из них:
 без замечаний и предложений:13;
с замечаниями и предложениями:5.
Общее количество замечаний: 33
из них: 
принято: 33;
не принято: -.


Заместитель


Генерального директора                                                                                                 А. Шамбетова
6

