Изменение в СТ РК 2066-2010 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»

1. Область применение изложить в следующей редакции:
Настоящий стандарт распространяется на материалы - краски (эмали) и пластичные материалы, изготавливаемые отечественными производителями Республики Казахстан и применяемые для устройства разметки проезжей части автомобильных дорог и улиц с усовершенствованным покрытием по СТ РК 1124 (далее - дорожная разметка) и устанавливает технические требования к материалам для дорожной разметки. 

2. Нормативные ссылки:
 СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Технические требования» заменить на 
СТ РК 1124-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация Технические условия»;
ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний» заменить на 
ГОСТ 32829-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»;
ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» заменить на ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»;
ГОСТ 9980.3-86 «Материалы лакокрасочные. Упаковка» заменить на ГОСТ 9980.3-2014 «Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка»;
ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» заменить на ГОСТ 19433.1-2010 «Грузы опасные. Классификация» и ГОСТ 19433.3-2010 «Грузы опасные. Маркировка»;
Дополнить ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования».

3. Раздел 6 «Технические требования»
Подраздел 6.5 «Требования к маркировке» дополнить подпунктом 6.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям [1].
В подпункте 6.5.2 исключить ссылку на [1], дополнить ГОСТ 31340 и ГОСТ 19433 заменить на 19443.3.
Пункт 6.5.4 исключить.
В подпункте 6.5.5 ГОСТ 19433 заменить на ГОСТ 19443.1.

Подраздел 6.8 Требования к методам испытаний ГОСТ Р 52576 заменить на ГОСТ 32829. 
В пунктах 6.9.2 и 6.9.4 исключить ссылку на [1].
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